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Lankalämmityksen mitoitusnomogrammi

A Suurmuottiseinä  erittäin hyvä eristys
B   Suurmuottiseinä  tyydyttävä eristys
C   Suurmuottiseinä  ei eristystä, vanerimuotti
D   Suurmuottiseinä  ei eristystä, teräsmuotti
E   Holvi  mineraalivillaeristys
F   Holvi  olkimattoeristys
G   Holvi  ei eristystä, muovikelmu
H   Pilari  ei eristystä, lautamuotti
I     Sokkeli  ei eristystä, lautamuotti, päällä matto
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